Bakir Kaplama

sOkuldiglinde so6kiilen bakirin tekrar kullanilmasi dogru degil.

Bakir uygulamalarinda satih beton ise tzeri iki kat su yalitimi yapilarak cift kenetli olarak
uygulanmalidir.

Beton satihlarinda 1s1 yalitimi olarak seramik toprakla yapilan camur sivalari (Seramik
topragi saman ve at kuyrugu karmasi)sekline kivamli (hasil edilmis)Baska bir deyisle
kerpi¢c camuruyla ortalam 10 cm kalinlikla yapilan sivalar lizerine bakir uygulamasi

yapilabilir.Bu uygulama isi yalitimi ve bakirin dmri acisindan cok uzun seneler sirer.

Beton satih izerine baska bir sekilde yine iki kat su izolasyon salam uygulamasi
yapilarak bakir uygulamasi yapilir.

Bakir kaplama uygulamalari kenet ¢ift kenet ve cital cift kenetler seklinde yapilir.

Makbul olani tam tavh ve yari tavli bakir yerli malimiz dir.

Ozel yapilarda yapilan bakir kaplamalarda oksit dskmemesi adina bakir kaplama
yuzeyleri cilalanabilir.Ancak cilalar giines isinindan deforme oldugundan senede 2 veya
3 kezbu cilalama uygulamasi tekrarlanmaktadir.

Bakir kaplama uygulamalarinda bakir kalinligi enaz 0.60 mm olmalidir.

Bakir isciliginde sanatkarlarin hayal gugcleri yliksek olmaldir bakir is¢iliginde tiretkenlik
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ve g6z zevki birinci derecede 6nemlidir.Detay ve uygulamalarda tiretkenlik ve kararllik
6nemlidir.

Bakir kaplama islerinde kabartma figlrler ve yazilar ayri bir el isciligi olup

bakir sanatina baska bir glizellik katmaktadir.

Bakir kaplama islerinde dikkate alinacak 6nemli bir konuda bakir kaplama yapilan
yerlerde mutlaka paratoner yapiimalidir.
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